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（請接背面） 

一、蠶絲與羊毛均為蛋白質纖維，蠶絲之斷裂強度比羊毛為高，但斷裂伸度卻較羊毛為

低，請試述其理。（20 分） 

二、請試述聚合體纖維的燃燒過程及影響聚合體纖維燃燒性能的因素？（20 分） 

三、濕式紡絲纖維的橫斷面常呈不規則形狀，請試述其理。（20 分） 

四、尼龍 6 和尼龍 66 均為聚醯胺纖維，何者熔點為高？請試述其理。（20 分） 

五、聚合體纖維於拉伸受力時具有蠕變（Creep）與應力緩和（Stress relaxation）現象。

請解釋何謂蠕變及應力緩和？（10 分）請試述聚合體纖維為何具有此性質？（10 分） 

 


